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PROTOKOL c.: 5085/ Kam / 2015
o skuskach chemickych vlastnosti kameniva
Identifikadné Gdaje:
Objednavatel skitky: IPELSKE STRKOPIESKY, s.r.0.
Svatoplukova 2, 984 01 Ludenec

Druh kameniva: prirodné takens

Migsto wroby: Velka nad Ipfom Vzorku odobral: zakaznik
Migsto Fakby - Datum odberu: 28.4.2015
Migsto odberu: sklddka vo werobni Dodané do laboratdria; 20.4.2015
Usel skidky: plancvana skiska Protokol o odbere &.:

Pozndmicy: Vylsle veedend ddaje condmil chiadnavatel skikky, \Wsbedky skidok sa tykajd iba predmety skibky a nenahridzajl ing dokumenty,
Ktord 50 orginmi $titnehe dezoru podlfa dpecifickjch predpisov 2iadand. Bez pisommého sehlasy skudobného laboratdria S nesmia spriva
reprodukaval inak ako celd. Hodnaty netstat mesani a0 k dispozicll w laboratdriu. Vyhlasigeme, Je skikka bola vykonand v sdiade 5 nidiie uvedanou
NOTTECA,

Charakteristiky skifok:

Skisky whonané podlia STH EN 1744-1+A1 Skisky na stanovenie chemickych viastnosti kameniva - Chemicka
analyza, kap. 8, 10, 11, 12.

Vysledky skisok:
kap. 8 Stanovenie chloridov rozpustnych vo vode potenciometricky

Crbsah chioridov v kamenive (%) 0,0005

kap. 10 Stanovenie siranov rozpustnych vo vode

Cbsah rozpusinych siranov
¥ kamaeanive

SO, (%) :

kap. 11 Stanovenie celkového obsahu siry

Celkovy obzah siry v kamenive S (%) 0,018

kap. 12 Stanovenie siranov rozpustnych v kyseline

Dbsah siranov rozpusinych

v kyseline v kamenive S0, (%) 0,005

Skisky @knnal. dfia:  Ing. Simona Tdothova, 28.-29.5.2015 .f{ﬁ;fg’;f f;._
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Ing. Simona Tothova
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