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Bieblova 133/6, 500 03 Hradec Kralove, tel.: +420 606 299 889
PROTOKOL ¢.: 5363/ Kam / 2014

o skuskach kameniva

Identifikaéné udaje:
Objednavatel skusky: IPELSKE STRKOPIESKY, s.r.o0.

Svatoplukova 2, 984 01 Lucenec

Druh kameniva: prirodné tazené

Lokalita: Velka pod Iplom

Hornina: kremen, kremenec

Datum odberu: 9.10.2014 Oznadenie vzorky: 1101

Vzorku odobral: QUALIFORM SLOVAKIA s.r.0. Ugel skusky: planovana skuska

Pozndmky : Vydie uvedené ddaje ozndmil objednavatel skidky. Vysledky skisok sa tyka ju iba predmetu skisky a nenahrddzajl iné
dokumenty, ktoré s orgadnmi Statneho dozoru podfa Specifickych predpisov Ziadané. .Bez pisomného suhlasu skidobného laboratéria sa
nesmie sprava reprodukoval inak ako celd. Prehlasujeme, Ze skidka bola vykonana v sdlade s niiSle uvedenymi normami.

Charakteristiky skusky:
Skusky vykonané podla: STN 72 1179 Stanovenie a hodnotenie alkalickej rozpinavosti kameniva

(alkalicko-kremicita reakcia)

Prehfad vysledkov skusok:

Alkalicka rozpinavost’ kameniva - chemicka skuska podla STN 72 1179, kap. 6

Vlastnost' U Priemer
1 2. 3.
Obsah SiO, S (mmolll) 24,31 21,64 21,64 22,53
Ubytok zasaditosti R (mmol/l) 50,15 40,12 60,18 50,15

Q%
Poznamka: ST
‘ gy
Skusky vykonal dia: Ing. Simona Téthova, 15.-20.5.2015 7 y / (j_?<
V Hradci Kralové da:  21.5.2015 ' e

Protokol skontroloval a schvalil:
Ing. Bronislav Bestak

Rozdefownik: 2 x IPELSKE STRKOPIESKY, s.r.o. veduci pracoviska
1 x SSH QUALIFORM SLOVAKIA s.r.0.
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